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Vorwort
Teppichbodenpflege macht sich bezahlt.

Ein sorgfaltig geplantes Pflege- und Reinigungsprogramm schafft die Voraussetzung, um die
asthetischen und funktionellen Vorzuge eines Nadelvlies- Bodenbelages auf Dauer zu erhalten.
Dieses Programm sollte bereits bei der Auswahl bzw. spatestens vor der Verlegung des
Teppichbodens erstellt werden. Ein gut gepflegter synthetischer Nadelvlies-Bodenbelag schafft
eine ansprechende, attraktive Umgebung und damit ein vorteilhaftes Arbeitsklima, von dem alle
profitieren. Die fach- und sachgemafse Pflege wird sich dariber hinaus in einer langeren
Werterhaltung und damit in einer erst spater falligen Neuanschaffung bezahlt machen. Um den
Nadelvlies-Bodenbelag nicht in seiner Qualitat zu beeintrachtigen, muss man bei der Wahl des
Pflege- und Reinigungsverfahrens darauf achten, dass die Materialzusammensetzung, die
Teppichbodenkonstruktion, der Teppichbodenrlicken und auch die Verlege Methode
bertcksichtigt werden.

Nadelvlies-Bodenbelage bieten ein gutes Reinigungsverhalten und sind dementsprechend aufserst
wirtschaftlich. Sie werden lange Freude an Ihrem neuen Nadelvlies-Bodenbelag von VEBE haben,
wenn Sie nachfolgende Tipps zur Reinigung und Pflege beachten.

1 Allgemeiner Hinweis

Diese Pflege- und Reinigungsanleitung beruht auf unserem neuesten Kenntnisstand unter
Einbindung der Erfahrungen des Textiles & Flooring Institute GmbH (TFI) unter Einbeziehung des
Merkblattes ,,Reinigungsverfahren flr textile Bodenbelage und deren Arbeitsschritte” des
Arbeitskreises AWT / FDT sowie der RAL 991 A3 und erhebt nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit.
Die in dieser Anleitung getroffenen Angaben berticksichtigen nur die Materialzusammensetzungen
unserer Nadelvlies-Bodenbelage. Schaden am Teppichboden bzw. nicht zufrieden stellende
Reinigungsergebnisse, die im Zusammenhang mit einer nicht fachgerecht durchgeflhrten
Reinigung bzw. Fleckentfernung stehen, kdnnen von uns nicht als Reklamation anerkannt werden
und stellen im Rahmen der Gewahrleistung keinen Warenmangel dar. Dies gilt auch, wenn der
folgend empfohlene Pflege- und Reinigungsturnus nicht eingehalten wird.

2 Allgemeine Reinigungstechnische Merkmale

Um bei textilen Bodenbelagen die richtige Wahl zu treffen, gilt es zuerst die Faktoren zu
berlcksichtigen, die sich direkt auf dessen spatere Pflege auswirken. Die Schmutzempfindlichkeit
hangt z. B. von der Farbe, der Faserart und dem Aufbau der Nutzschicht ab. Schliefslich spielen
entsprechende Schmutzfangzonen in den Eingangen und Fluren der Gebaude eine wesentliche
Rolle, um Schmutzablagerungen auf dem Bodenbelag vorzubeugen.
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2.1 Farbauswahl

Wie sichtbar Schmutzablagerungen auf einem textilen Bodenbelag sind, hangt von dessen Farbe
und der Art des Schmutzes ab. Melierte und gemusterte Belage verhalten sich diesbezlglich im
Allgemeinen glnstiger als einfarbige. Als Beispiel ein Vergleich der Schmutzempfindlichkeit der
verschiedenen Farben:

e Stark schmutzempfindliche Farben: weifs, gelb, hellgrau, mittelgrau, hellbeige, alle Pastelltone.

e Weniger schmutzempfindliche Farben: blau, violett, rot, dunkelbeige, hellgrin.

e Schmutzunempfindliche Farben: dunkel, gedeckt melierte Tone, anthrazit, dunkelbraun, oliv

und andere Gruntone.

2.2 Fasern

Ein wichtiger Faktor fur die Qualitat des Nadelvlies Bodenbelages ist die Wahl der Faser. Polyamid,
ist die beste Faserart bei der Herstellung von Nadelvlies- Bodenbelagen und verflgt Gber
einzigartige Eigenschaften wie z. B. hohe Widerstandsfahigkeit gegen Verschleifs, Druck,
Abnutzung, Verfilzung und Schmutz. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass hochwertige Nadelvlies
Bodenbelage einen hohen Anteil an Polyamid-Grobfasern aufweisen, die die genannten positiven
Eigenschaften noch verstarken. Sollte eine Reinigung erforderlich sein, lasst die richtige
Behandlung die Faser wieder wie neu erscheinen.

2.3 Aufbau

Die  Pflegefreundlichkeit  eines  textilen  Bodenbelages ist auch von  seiner
Oberflachenbeschaffenheit abhangig. Nadelvlies Bodenbelage sind in der Mehrzahl zwei-schichtig
(Nutzschicht + Tragerschicht) aufgebaut. Fiir die Reinigung ist nur die Nutzschicht von besonderem
Interesse. Durch den schlingenartigen Aufbau wird ein Grofsteil des auftreffenden Schmutzes in
der Tiefe der Nadelvlies- Bodenbelagskonstruktion verborgen Einschichtige Nadelvlies-
Bodenbelage bestehen meistens aus Fasermischungen mit unterschiedlich hohen Anteilen von
Polypropylen, Polyester und Polyamid. Dadurch werden Gebrauchstichtigkeit und
Lebenserwartung solcher Nadelvlies-Bodenbelage bestimmt.

2.4 Sauberlaufzone

Ein Teppichboden ist zwingend von Anfang an vor Schmutzeintrag zu schitzen, indem Sie in
Eingangsbereichen und Problemzonen (Wechsel von Hartboden auf Textilbelag/von Produktion in
Verwaltungsbereich etc.) ausreichend grofse Sauberlaufzonen einrichten. Den besten Erfolg
erzielen Sie mit dem Installieren von Grob- und Feinschmutzfangmatten. Es ist zweckmafsig, wenn
der Nutzer mindestens zwei bis drei Schrittlangen auf den Schmutzfangzonen zurlicklegt.
Erfahrungen haben gezeigt, dass von einer Schmutzfangzone mit einer Lange von ca. funf Meter
rund 90% des eingetragenen Schmutzes abgefangen wird.
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2.5 Prophylaxe

Ein tagliches Reinigungsintervall ist dringend notwendig, damit diese Sauberlaufzonen nicht selbst
zu einer Schmutzquelle werden. Dieser sogenannte Stempelkisseneffekt kann ebenfalls
entstehen, wenn bei der taglichen Pflege von angrenzenden Hartbelagen wachshaltige Produkte
nicht fachgerecht zum Einsatz kommen.

2.6 Bauschlussreinigung
Die Bauschlussreinigung sollte wenn maoglich, erstmalig als , Trockenreinigung® mittels eines
starken Burststaubsaugers (mit mechanisch rotierender, weicher Biirste) durchgefiihrt werden.
Von einer ,Spruhextraktionsreinigung® raten wir ab, da die in den Belag eindringende Feuchtigkeit
zu einem Verklumpen des feinen Baustaubs fihren wirde, der dann nur noch sehr schwer zu
entfernen ist! Eine geeignete Fleckendetachur muss gezielt eingesetzt werden. Die z. B. darauf
folgende Reinigung im ,,Pad-Verfahren® bietet folgende Vorteile:

e es wird sehr wenig Feuchtigkeit in den Belag gebracht;

e es sind keine langen Trocknungszeiten erforderlich;

e die gereinigte Flache ist innerhalb von 1-2 Stunden wieder begehbar;

e keine Gefahr einer Ubertrocknung oder vermehrter Dimensionsanderung des Belages;

e als Intensivreinigung bei laufendem Betrieb maglich.

3 Tagliche Unterhaltsreinigung

Regelmafsiges Staubsaugen ist ohne Zweifel die wichtigste Komponente eines optimalen
Pflegeprogramms flr Nadelvlies Bodenbelage. Die Entstaubung dient dem Losen des
Pigmentschmutzes von der Oberflache und den Faserzwischenraumen mittels mechanischer
Einwirkung (Blrsten und Saugbursten) und Absaugung der gelosten Pigmente. Blrststaubsauger
mit leistungsstarker Birst- und Saugwirkung (mit weicher Blrste) erzielen eine optimale Pflege,
wobei hier auf die richtige Einstellung der Birstenhéhe und eine systematische und griindliche
Arbeitsweise zu achten ist. Die Gerate saugen und bursten mit Hilfe der rotierenden und
hohenverstellbaren Birste neben losem Schmutz von der Oberflache auch Schmutzpartikel aus
der gesamten Tiefe der Nutzschicht der textilen Bodenbelagsqualitat. Saugen ist zwar ein
technisch sehr einfacher Vorgang, dennoch mussen einige Verfahrensregeln beachtet werden:

e DerBurstsauger muss fir den Nadelvlies-Bodenbelag geeignet sein, wobei die Hohe der Blrste
ggf. entsprechend eingestellt werden muss.

e Der Burstsauger darf nicht zu schnell Uber die Bodenbelag-Nutzflache gefihrt werden, sonst
bleibt die Saugwirkung aus.

e Die beste Verfahrensweise ist ein doppelter Durchgang in Kreuz und Quer-Richtung Uber den
textilen Bodenbelag. So erzielt man eine optimale Reinigungswirkung. Grundvoraussetzung fur
die Funktionalitat der Blrststaubsaugmaschinen ist die regelmafsige Wartung, insbesondere
der BUrsten, Filter (vorteilhaft: Mikrofilter) und Beutel.
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Unabdingbar ist das Einhalten eines konsequenten Intervalls:

e Bereiche mit hoher Beanspruchung / Frequentierung wie in Eingangshallen,
Empfangsbereiche, Restaurants, Aufzige, Korridore und Sauberlaufzonen sollen taglich mit
einem Burststaubsauger gepflegt werden.

e Bereiche mit mittlerer Beanspruchung wie Konferenzraume, Blros, Nebenraume sollen
bedarfsorientiert, jedoch mindestens jeden zweiten Tag abgesaugt werden. Nur so kann einer
vorzeitigen optischen Beeintrachtigungen der Fasernutzschicht in Laufstrafsen und im
Rollstuhlbereich vorgebeugt werden.

4 Fleckenbehandlung (Detachur)

Je friher eine Verfleckung behandelt wird, umso grofser ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu
entfernen! Die Detachur umfasst die ortlich begrenzte Bearbeitung von Flecken und
Verunreinigungen. Dieser Arbeitsschritt gehort unbedingt in die tagliche Unterhaltsreinigung.
Werden Flecken sofort mit den geeigneten Mitteln behandelt, ist die vollstandige Entfernung
meistens problemlos. Eine Ausnahme hierbei bilden Flecksubstanzen mit bleichender oder
farbender Wirkung, welche ohne Angreifen der Oberflache nicht restlos zu entfernen sind. Leichte
Schmutzstellen und Flecken lassen sich in den meisten Fallen mit handwarmem Wasser und
einem saugfahigen Tuch (weifse Baumwolle) entfernen. Dabei sollten Sie nicht reiben, sondern mit
Druck den Fleck von aufsen nach innen heraus drehen. Hier kann als mechanische Unterstiitzung
auch ein Mikrofaserhandschuh hilfreich sein. Losemittelhaltige Flecksubstanzen (Kaugummi,
Paraffine etc.) entfernen Sie trocken ohne Beschadigung der Faser Nutzflache mit einem nicht
scharfkantigen Gegenstand (Loffel etc.). Die Restsubstanz l6sen Sie mit einem Fleckenwasser.
Bitte stellen Sie in jedem Falle sicher, das jeweils eingesetzte Fleckenmittel vor dem Einsatz an
einer nicht sichtbaren bzw. verdeckten Stelle zu testen. Flr unsachgemaise Handhabung gewahren
die Hersteller keinerlei Haftung. Samtliche in den Teppichboden eingebrachte Chemie muss
wieder ruckstandsfrei entfernt werden, um eine schnelle Wiederanschmutzung zu vermeiden.
Verwenden Sie keine Bleichmittel oder bleichmittelhaltige Produkte, da diese eine Ver- oder
Entfarbung der Textilfaser nach sich ziehen. Generell sollen Reinigungsmittel immer aufser
Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt werden! Sollten Thnen unsere bisher aufgefihrten
Hinweise nicht weiterhelfen, empfehlen wir den Anruf bei unserem Technischen Kundendienst,
welcher Sie stets hilfreich unterstitzt.

4.1 Arbeitsgange zur Fleckbehandlung

1. Feststoffe, flussige und eingedickte Substanzen mit einem Loffel ablosen. Dabei immer zur
Mitte des Fleckes hin arbeiten.

2. Flussigkeit mit einem sauberen, weifsen Baumwolltuch, oder Klichenkrepp auftupfen.

3. Fleck mit Tuch oder Schwamm und kaltem Wasser entfernen, dabei immer zur Mitte des
Fleckes hin arbeiten. Gegebenen-falls Vorgang wiederholen.

4. Die Oberflache des Nadelvlies-Bodenbelages immer abtupfen, nicht reiben! Vorgang
wiederholen, bis kein Schmutz mehr auf dem Lappen haften bleibt.
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5. Mit klarem Wasser nachreinigen. Verbleibende Feuchtigkeit mit Tuch oder Kichenkrepp
aufnehmen.

6. Behandelte Flache mit einigen Lagen Kuchenkrepp abdecken, beschweren und trocknen
lassen.

7. Abschliefsend Burstsaugen.

5 Zwischenreinigung

Je nach Beanspruchung und dem sich daraus ergebenden Verschmutzungsgrad wird in gewissen
Zeitabstanden eine Zwischenreinigung notig sein. Diese wird zwischen den Grundreinigungen, die
in noch grofseren Zeitabstanden erfolgen, durchgeflhrt. Sie sollte objektbezogen, jedoch
mindestens einmal jahrlich und ausschliefslich durch ein Fachunternehmen durchgefihrt werden.
Die Zwischenreinigung hat die Aufgabe, haftende Verschmutzungen zu beseitigen, die bei der
taglichen Reinigung durch Burstsaugen nicht entfernt werden konnten. Man beschrankt sich
hierbei auf die starker verschmutzten Teilbereiche (z. B. Lauftrassen in Flur- und
Eingangsbereichen u.a.). Wird die Zwischenreinigung ordnungsgemafs durchgefihrt, konnen die
Reinigungskosten gesenkt und unnotige Storungen des Betriebsablaufs im Gebaude vermieden
werden. Durch die Intensivreinigung wird die bestmogliche Schmutzentfernung und
Wiederherstellung der urspringlichen Gebrauchseigenschaften und Optik erreicht. Die
Zwischenreinigung kann manuell oder maschinell durchgefihrt werden. Die Zwischenreinigung
kann entweder mit vorgefertigtem Schaum, oder im Pad-Verfahren, sowie mit einer
Granulatreinigung durchgeflihrt werden. Vor der Zwischenreinigung ist eine Vorreinigung durch
BUrstsaugen durchzufihren.

5.1 Reinigung mit vorgefertigtem Schaum

Bei diesem Reinigungsverfahren wird ein stehender Schaum durch Walzen- oder
Einscheibenmaschinen in den Teppichboden einmassiert. Nach einer Trockenzeit von ca. funf
Stunden muss der Teppichboden nochmals grindlich abgesaugt werden.

5.2 Granulatreinigung

Der Vorteil dieses Reinigungsverfahrens liegt darin, dass die Nadelvliesbodenflachen kaum
Trockenzeiten bendtigen und zeitnah begangen werden kdnnen. Das feuchte Reinigungsgranulat
wird per Hand gleichmafsig auf den Teppichboden aufgestreut und mit speziellen
BlUrstenwalzmaschinen einmassiert. Der geloste Schmutz wird vom Reinigungspulver
aufgenommen und gebunden. Nach dem Abtrocknen des Granulats muss der Teppichboden mit
einem Burststaubsauger abgesaugt werden. Somit werden weitgehend die Anschmutzungen und
die Granulatrickstande entfernt. Bei diesem Verfahren konnen Fleckenbildungen und Laufstrafsen
partiell gereinigt werden.
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5.3 Grundreinigung (Intensivreinigung)

Jeder textile Bodenbelag erfordert Gber die tagliche Unterhalts- und Zwischenreinigung hinaus in
gewissen Abstanden, je nach Intensitat der Anschmutzung, eine Grundreinigung. Sie wird dann
notwendig, wenn der Nadelvlies Bodenbelag grofsflachig verschmutzt ist. Durch die
Grundreinigung wird die bestmogliche Schmutzentfernung und Wiederherstellung der
ursprunglichen Gebrauchseigenschaften und Optik erreicht. Die Intervalle zur Durchfihrung einer
Grundreinigung sind weitgehend abhangig von der richtigen Unterhalts- und Zwischenreinigung.
Je nach Verschmutzungsgrad des Teppichbodens mussen die angewendeten Systeme
untereinander kombiniert werden. Wichtig fir die Auswahl des Reinigungsverfahrens sind die
Bodenbeschaffenheit, die Unterbodenkonstruktion, die Verlegeart und die zur Verfigung stehende
Trockenzeit. Die Grundreinigung sollte von einem Fachmann vorgenommen werden, der Uber
Maschinen und Hilfsmittelnach dem neuesten Stand der Reinigungstechnik verfigt und aufgrund
seiner Sachkenntnis das geeignete Reinigungsverfahren im Hinblick auf Verschmutzungsgrad,
Bodenbelagsbeschaffenheit, Verlegeart und Unterboden auswabhlt.

5.4 Reinigung im Pad- Verfahren

Nach der Vorreinigung durch Blrstsaugen der gesamten Flache wird der Nadelvlies-Bodenbelag
mit einer auf das System abgestimmten Sprihlésung “nebelfeucht” mit einer Druckspritze
eingespriht. Nach kurzer Einwirkzeit wird die Flache mit einer Scheibenmaschine, unter die ein
,Faserpad” gelegt wird, gleichmafsig und tberlappend bearbeitet. Der Nadelvlies Bodenbelag ist
nach klrzester Zeit wieder begehbar.

5.5 Spriihextraktion

Nach grindlicher Vorreinigung mit einem Burstsauger, wird mit einem Waschsauger der
Nadelvlies-Bodenbelag mit einer Reinigungslosung nass gereinigt. Beim Waschsaugen
(Sprihextrahieren) wird das Wasser mit Reinigungsmittel in einem Arbeitsgang aufgespriht und
Uber eine DUse sofort wieder abgesaugt. Je nach Verschmutzungsgrad empfiehlt es sich, den Belag
mehrmals mit klarem Wasser nachzuspulen, um Reinigungsmittelrickstande, und den daraus
resultierenden fixierenden Effekt zu vermeiden, die eine erneute Schmutzanlagerung verursachen
konnen. Anschliefsend Vakuumieren mit der Saugdise des Sprihextraktionsgerates ohne weitere
Flissigkeitszugabe. Eine Kombination mit dem Shampoonierverfahren ist moglich. Der Nadelvlies-
Bodenbelag bendtigt nach der Spruhextraktion bei guter Belliftung ausreichend Zeit zum
Abtrocknen. Erst dann sollte die Benutzung der gereinigten Raumlichkeiten erfolgen. Eine
Durchnassung der Nadelvlies-Bodenbelage ist grundsatzlich zu vermeiden, da sonst die
Verklebung zum Untergrund beeintrachtigt werden kann.

5.6 Shampoonierung

Die Shampoonierung erfolgt nach dem Burstsaugen mit einer Ein- oder Mehrscheibenmaschine
mit Shampoonierbirste. Bei dieser Reinigung wird der Nadelvlies-Bodenbelag durch intensives
mechanisches Blrsten mit einer geeigneten Shampooldsung gereinigt. Um ein optimales Ergebnis
zu erzielen, sollte man die Belagsoberflache “kreisformig Uberlappend” mit der
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Shampoonierburste abfahren. Der dabei entstehende Schaum nimmt Verschmutzungen in sich auf
und ist unmittelbar mit einem leistungsstarken Wassersauger abzusaugen. Es wird empfohlen
Shampoos zu benutzen, deren trockene Ruickstande kristallin sind. Dadurch lasst sich die
Ablagerung von fetthaltigen Partikeln auf den Fasern vermeiden. Nach Abtrocknung des Belages
muss dieser grundlich in allen Richtungen mittels Blrstsauger abgesaugt werden, um eventuelle
Reinigungsmittelrickstande ruckstandsfrei zu beseitigen.

5.7 Kombination beider Verfahren

Um ein Hochstmafs an Wirksamkeit zu erreichen, empfiehlt es sich, Shampoonieren und
Spruhextraktion zu kombinieren. Nach dem Shampoonieren, bei dem die mechanische
Bearbeitung und die chemische Einwirkung die Schmutzpartikel geldst und entfernt haben, erfolgt
eine grundliche Sprihextraktion. Nach dem Trocknen des Bodenbelages und nachfolgendem
BlUrstsaugen wird ein optimales Oberflachenbild erzielt. Bitte beachten Sie folgende
Einschrankungen:
e Kein nochmaliges Reinigungsprodukt in die Spruhextraktionsmaschine hinzuftgen.
e Mehrmaliges Ausspilen mit klarem Wasser; dadurch werden Schmutzpartikel und
Reinigungsmittelrickstande entfernt.
e Trockenzeit selten unter 20 Stunden. Im feuchten Zustand darf die Belagskonstruktion nicht
begangen werden.
e VOllig ungeeignet fir wasserempfindliche Bodenkonstruktionen wie Teppichfliesen und wieder
aufnehmbare Systeme.

6 Reinigungshinweise fiir Doppelbodenkonstruktionen Fliesen und Platinen

Eine Doppelbodenkonstruktion besteht aus einer Vielzahl von nicht verbundenen Einzelplatten, die
unabhangig voneinander aufgenommen werden konnen. Dadurch entstehen Fugen und Kanten mit
wesentlich grofseren Angriffsmaoglichkeiten flr Reinigungswasser als bei konventionellen Boden
mit ausgelegter Bahnenware. Die Konstruktionen von wieder aufnehmbare Fliesen / Platinen stellt
gleichermafsen eine feuchteempfindliche Konstruktion dar. Bei der Reinigung ist daher generell ein
Durchnassen der Bodenflache zu unterbinden. Es ist aus diesem Grunde prinzipiell ein
Trockenreinigungsverfahren  bzw. Padreinigungsverfahren einzusetzen. Demnach sind
Nassreinigungsmethoden fur diesen Verwendungszweck und Belagskonstruktion ungeeignet! Bei
keinem der zum Einsatz kommenden Reinigungsverfahren darf die Klebstoffverbindung oder die
Ruckenbeschichtung des Belages negativ beeinflusst werden. Bodenplatten mit Ausschnitten,
Einbauten bzw. Liftungsplatten sind besonders sorgfaltig zu behandeln. Ein Eindringen von
Feuchtigkeit ist unbedingt zu verhindern.

Anmerkung: Nach der Grund- bzw. Unterhaltsreinigung des Nadelvlies- Bodenbelages ist vor
erneuter Nutzung fur ausreichende Trocknungszeit Sorge zu tragen.
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7 Besondere Hinweise

Burorollstihle mussen fur den Einsatz auf textilen Bodenbelagen mit Rollen des Typs H nach EN
12529 ausgestattet sein, d.h. mit harten Rollen in den vorgeschriebenen Abmessungen. Dies ist
beim Einsatz von Burostihlen zu berticksichtigen.

Fufsbodenheizungen sind so einzustellen, dass wahrend der Reinigungsmafsnahme und Uber die
Abtrocknungsphase der Nadelvlies Bodenbelag sich nicht farblich oder anderweitig verandert.

Diese Pflege- und Reinigungsempfehlung basiert auf unseren derzeitigen Erfahrungen. Sie ersetzt
nicht die mit den jeweils eingesetzten Reinigungsmitteln verbundenen Reinigungshinweise. Bei
Widersprichen und Unklarheiten zwischen unserer Pflege- und Reinigungsempfehlung und
derjenigen des Herstellers des jeweiligen Reinigungsmittels ist auf jeden Fall mit der
Anwendungstechnik Kontakt aufzunehmen. Das Gleiche gilt fur Flecken, die sich trotz unserer
Pflege- und Reinigungsempfehlung nicht problemlos entfernen lassen. Wir weisen ausdrucklich
darauf hin, dass es sich bei unserer Pflege- und Reinigungsanleitung um keine rechtsverbindliche
Zusicherung handelt, und wir deshalb keine Gewahrleistung oder Garantie daftr Gbernehmen
konnen, dass die Pflege und Reinigung gelingt. Wir missen deshalb jegliche Haftung flr eventuelle
Schaden oder Folgeschaden bei Misslingen der Pflege und Reinigung ausschliefsen.

Die Anweisungen der Reinigungs- und Detachurmittel Hersteller sowie die Angaben der
Doppelboden und Klebstofflieferanten sind zu beachten. Die Verwendbarkeit und Vertraglichkeit
der Mittel liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers, der hierzu gerne Auskunft
gibt.

Bitte beachten Sie, dass diese Reinigungs- und Pflegeanleitung an den Endkunden zu Ubergeben
ist.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe Marz 2022, verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkeit.
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